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ชื่อหองปฏิบัติการ : หองปฏิบัตกิาร สหกรณกองทุนสวนยางบานเขาซก จํากัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 55 หมูที่ 1 ตําบลคลองพลู อําเภอหนองใหญ

  จังหวัดชลบุรี 20190

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0191

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสดุ / รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  ยางแทงเอสทีอาร  - ความออนตัวเริ่มแรก  Standard Malaysian Rubbers, 

   25.0 ถึง 45.0  SMR bulletin No.7, part B.8, 1992, 

 amendment date : 1994 

 - ดัชนีความออนตวั

   45.0 ถึง 90.0

 - ความหนืด  Standard Malaysian Rubbers, 

   60.0 ML (1+4) 100 C ถึง  SMR bulletin No.7, part B.9, 1992, 

   90.0 ML (1+4) 100 C  amendment date : 1993

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ฉบับที่  2

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
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